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Niniejszy raport klasyfikacyjny zawiera trzy strony i moze by¢ uzywany lub powielany wytacznie w catosci.

1: Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang zaluzji zwijanej z profilu aluminiowego
ekstrudowanego PE zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegobiowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogdlne

Wyréb jest okreslony, jako zaluzja zwijana zewnetrzna przeznaczona do stosowania w budownictwie w celu
dodatkowego zakrycia i/lub ochrony otworu budynku (okienno-drzwiowego) w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej lub produkcyjnych.
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2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponizej.

Zaluzja zwijana z profilu aluminiowego ekstrudowanego PE.

Raport klasyfikacyjny obejmuje typy zaluzji zwijanej z profilu ekstrudowanego PE41 PE55 PE100.
Skrzynka i prowadnice wykonane z aluminium.

Systemodawcg zaluzji zwijanej z profilu aluminiowego ekstrudowanego PE jest firma ALUPROF S.A.

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium Nazwa klienta Raport z badania Nr Metoda badania
Laboratorium ALUPROE S.A LZP02-01036/18/R394NZP PN-EN 13823+A1:2014
Badan Ogniowych ITB "7 | LZP04-01036/18/R394NZP | PN-EN ISO 11925-2:2010
3.2 Wyniki badan
Wyniki
. Parametr
Metoda badania Parametr IB'CZb? mierzony, Parametr
adan =
warto$¢ zgodnosci
Srednia
q 2 3 4 5
PN-EN ISO 11925-2 Rozprzestrzenianie =) T
Qddzia’ry_wanif_a piomien?a ptomieni Fs <150 mm 12
powaerzg::;;%v;;}:?sv gdzmwe Ptongce krople/czgstki (=) N
FIGRA gom 2,9 =)
FIGRA g.am 0,0 (-
LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823 THRg00s [MJ] 3 0,5 (=)
SMOGRA [m®/s?] 8,5 (=)
TSPsgos [M7] 94,2 (=)
Plongce krople/czastki (=) N
(-):niedotyczy T:. tak N: nie
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja
Wyréb, zaluzja zwijana z profilu aluminiowego ekstrudowanego PE, w zakresie reakcji na ogien uzyskat
klasyfikacje:
B
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
s2
Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
do
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobow budowlanych, z wyjatkiem posadzek i wyrobéw

liniowych do termicznej izolacji przewodéw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Plongce krople

B - s ‘ 2 y d 0

tj.: B-s2,d0

resie reakcji na ogien: B-s2,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego

i nieodpadajacego pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz budynku”

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002,
poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametrow okreslajgcych wyrob:
- opis wyrobu wg punktu 2.2.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania okreslonego
wp. 4.3

Niniejs;y raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w archiwum

Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB

wytgcznie na wniosek Wiasciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat
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